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単斜晶系（擬菱面体型）構造の基本構造

（第一部分構造＋第二部分構造）





例例22：シアー型変調構造：シアー型変調構造

• 東北大学との共同研究
BaxBi2-2xTi4-xO11-4x (x=0.275)
β-Bi2Ti4O11型領域(domain)
＋ シアー型境界(boundary)
境界が非周期的に導入



GaGa44TiTi1313OO3232の基本格子の基本格子

(Ga(Ga44TiTimm--44OO22mm--22, , mm=17)=17)
• ３次元解析

a=34.113, b=2.976, 
c=10.298 Å, β= 96.99°
m: 増加 ⇒ a : 増加
C 格子 ⇔ I 格子

• ４次元解析
a=4.090, b=2.976, 
c=4.736 Å β=90.29°
m: 増加 ⇒ ルチルに

変調波ベクトル|q| : 減少
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